Wir verfolgen das Ziel, mit moglichst wenig Aufwand zu einem perfekten Ergebnis zu kommen. Im Idealfall soll
dazu ein Arbeitsgang reichen. Ob das moglich ist, hangt ganz entscheidend vom Untergrund ab.

: HINWEIS:

Einlagiger Anstrich mit Rolle: Bei sehr saugfahigen Um festzustellen welcher
Untergriinden wie Kalk- und Lehmputz (Siehe Kapitel 3.1) * Untergrund vorliegt, lesen

Die geeignete Anstrichtechnik fir Ihren Untergrund:

¢ Siedie Untergrundfibel oder
Einlagiger Anstrich mit Biirste: Fir einen bewusst . fragen Sie Ihren Handler. :

nicht deckenden lasierenden Anstrich (Siehe Kapitel3.2) ¢ .t
Zweilagiger Anstrich mit Rolle oder Biirste ,nass in mattfeucht”:
bei normal saugfahigen Untergriinden (Siehe Kapitel 3.3)

Zweilagiger Anstrich mit Rolle oder Biirste ,,nass in trocken”:
bei schwach bis nicht saugfahigen Untergriinden (Siehe Kapitel 3.4)

7w

3.1. Einlagiger Anstrich mit der Rolle

Dazu muss der Untergrund eine gute Saugfdhigkeit aufweisen. Beispielhaft sind hier feinkdérnige Lehm- und Kalkput-
ze genannt, aber auch Gipsputze oder technische Vliestapeten. Um mit einem Anstrich ein verniinftiges Ergebnis zu
erzielen, geht man wie folgt vor:

/I Zundchst den Lehmstreich- und //" Dann in der gleichen Art und /I Bevor Sie an der Wand weiter
-rollputz mit der Rolle satt auf Teilfla-  Weise die nachste Teilflache 2 be- fortschreiten (Teilflache 3, 4 usw.),
che 1 aufbringen und durch mehrfa- arbeiten. rollen Sie die noch nasse Teilflache
ches Nachwalzen gut vertreiben. Die 1 drucklos nach, ohne neue Farbe
Rolle nicht ganz auswalzen, immer aufzunehmen.

gut Farbe an der Fldche sitzen lassen!

/I Nach dem gleichen Prinzip bearbeiten Sie nun Teilflache 3, 4 usw.

ca.120- 140 g/m?
>> feinkornige Flachen: ca. 150 g/m?

. Der Materialverbrauch i § CHECKLISTE
Um mit einem Anstrich eine vollstandige Deckung zu erreichen, muss WERKZEUG :
¢ eine gewisse Materialmenge aufgebracht werden. Daher beim Auftrag - (O Kurzfloor-Rolle

¢ nicht zu sparsam arbeiten. : : Art.-Nr. 06011010

>> ebene, geglattete und gut saugfahige Untergriinde: : (O Abstreifgitter
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MIO! Einfach. Lehm.

3.2. Einlagiger Anstrich mit der Biirste

3.2.1. Kreuzschlag

Natrlich Iasst sich der Streich- und Rollputz auch mit der Biirste auftragen. Einlagige Anstriche zeichnen sich dadurch
aus, dass sie durch den bewusst nicht gleichmdBigen Materialauftrag ein eher lebendiges Design ergeben, das die Wand

zum Akzent im Raum macht.

Die typische Biirstenstruktur erreicht man am besten iber den Kreuzschlag.

/I Dazu den Streichputz in einem
leichten Bogen aufstreichen und am
Ende des Schwungs aus der Bewe-
gung heraus die Lasurblrste von der
Wand abheben

Der Materialverbrauch

/I Beim Schwung in die entgegenge-
setzte Richtung wird der Bewegungs-
ablauf einfach umgekehrt: die Blrste
aus der Luft auf die Flache aufsetzen
und den Zug durchfiihren. Diese
beiden Bewegungen hinterlassen ein
.Kreuz"

Bei der einlagigen Verarbeitung mit der Biirste zielt man nicht auf einen
deckenden Anstrich ab, sondern entscheidet sich fir ein eher lasieren-
des Bild. Auf den Vorteil eines einheitlich weiBen Untergrundes wurde
bereits hingewiesen. Der ist z.B. dann gegeben, wenn Trockenbauplatten,
Gipsputze, Betonflachen u.d. mit der Putzgrundierung PRELUDIO vorbe-
handelt sind. Grundierung also immer dann, wenn der Untergrund selbst
zwar saugfahig und glatt, aber nicht griffig ist.

>> glatte, ebene Flachen mit Putzgrundierung PRELUDIO: ca. 120 g/m?

>> auf feinkornigen Lehm- oder Kalkputzen: ca. 140 g/m?

>> auf gefilzten (Maschinen-)putzen o.d.: ca. 150 g/m?

/I Lehmstreich- und -rollputz // Anwenderleitfaden // Stand 7/2018

UNSER TIPP

 Die Kreuzschwiinge nicht

nur horizontal, sondern auch
vertikal und diagonal anle-

gen. Dadurch wird die Flache
insgesamt gleichmaBiger und
harmonischer

° Damit der Anstrich seine
Farbigkeit vollstandig zur
Geltung bringen kann, sollte
der Untergrund einheitlich weiB
sein. Nicht weiBe Untergriinde
werden daher entweder mit
der Putzgrundierung PRELUDIO
oder mit einer Lage Raumweif3
vorgelegt. (z.B. bei Grundput-
zen oder Farbtonwechsel bei
Neuanstrich).

CHECKLISTE
WERKZEUG

(O Lasurbiirste
Art.-Nr. 06011030
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3.2.2. Toscana-Stil
Eine zweite Variante, mit der Blirste zu arbeiten, ist der Toscana-Stil. Hier flieBen zwei unterschiedliche Farbtone

weich und harmonisch ineinander und sorgen fir den bekannten stidlandischen Gestaltungsstil. Diese mehrfarbigen
Anstriche lassen sich mit dem Streichputz in nur einem Arbeitsgang und auch nur mit einer Burste erzielen.

©e00000000000000000000000000000000 00

UNSER TIPP

« Je intensiver an den Uber-
gdngen gearbeitet wird, desto
.weicher” flieBen die Farbténe
ineinander

 Je ndher die gewahlten
Farbténe beieinander liegen,
desto harmonischer und ,ruhi-
ger” wirkt das Gesamtbild

* Bei stark unterschiedlichen

/I Farbton 2 wird in unmittelbarer //" Ohne neues Material aufzuneh- Farbténen (z.B. weiB und blau)

Nachbarschaft zu Farbton 1 eben- men, nun die beiden Farbténe im wird bei einer flichenmaBig

falls im Kreuzgang aufgetragen. Kreuzschlagverfahren ineinander gleichen Aufteilung der Farb-
streichen.

tone der kraftigere von beiden
das Bild dominieren

» Bedenken Sie, dass sich die
Farbtone beim nassen inein-
ander Streichen vermischen:
Flachen mit gelb und blau
ergeben mindestens im Uber-
gangsbereich ein griin

0000000000000 0000000000000000000000

Der Materialverbrauch

Der Materialverbrauch ist
identisch mit der einfarbigen
Anwendung.

©000cc00000000000000000000000000000

CHECKLISTE
WERKZEUG

(O Lasurbiirste
Art.-Nr. 06011030

®00c00000c00000000000000000000000000

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

es0cc0cc0cc0cc0ccoe
eccccccccccccccos e
e00cc0cccccccccccce
e0c0cc0cc0ccccccsce

®0cccccccc000c000000000000000000000 ®00c00000000000000000000000000000000
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3.2.3. Die Toscana an der ganzen Wand - lebendig und doch harmonisch

Eine Wand in Raumhodhe und einer gewissen Lange im Toscana-Stil zu streichen ist noch mal etwas anderes als der einzel-
ne Kreuzschlag. Eine sehr einfache Technik hilft Ihnen aber, dass die lebendige Wand doch harmonisch wirkt und man
keine angetrockneten Farblibergange hat (,Ansdtze”).

Beginnen Sie z.B. in der Ecke oben links. Arbeiten Sie diagonal, weil Bearbeitungsspuren und Ubergénge so weniger
stark auffallen. Die Diagonale kann und soll auch ,wandern”, wie auf den Fotos zu sehen

Arbeiten Sie stets an gegeniiberliegenden Flachen. Wenn diese getrocknet sind, kleben Sie die fertig gestellte
Wand mit zwei Streifen Papierklebeband ab. So vermeiden Sie, dass Sie beim Bearbeiten der weiteren Flachen aus
Versehen in Ihre fertige Flache streichen.

Arbeiten Sie niemals in Langs- oder Querbahnen, weil man so lhren Arbeitsfortschritt deutlich erkennen kann.
Die Diagonale kaschiert hingegen nahezu perfekt.

MIO! Einfach. Lehm. // Lehmstreich-und -rollputz // Anwenderleitfaden // Stand 7/2018 Seite 9



3.3. Zweilagiger Anstrich mit der Rolle oder Biirste ,nass-in-mattfeucht”

Manchmal ist es sinnvoll, die erste Anstrichlage einige Minuten ,anstehen” zu lassen und den zweiten Anstrich
vorzunehmen, solange der erste Auftrag noch nicht vollstandig getrocknet, sondern noch ,mattfeucht” ist (von der
Seite betrachtet ist der Anstrich noch feucht und erscheint matt, aber nicht mehr nass).

Der Vorteil: schnellere Arbeitsweise bei geringerem Materialverbrauch und homogenerem Ergebnis.
Als Beispiele fiir solche Untergriinde stehen mit PRELUDIO grundierte Trockenbauplatten, unbehandelte Raufaser-
tapeten sowie mittel- bis grobkdrnige Lehm- und Kalkputze.

Die Standzeit zwischen dem ersten und zweiten Auftrag ist nicht nur von den Untergriinden, sondern vor allem von
den Umgebungsverhadltnissen abhangig. Als Richtwert Iasst sich eine Zeitspanne von ca. 10 Minuten nennen.

UNSER TIPP

* Beachten Sie: im nassen
Zustand ist der Anstrich nicht
vollstandig deckend. Die
Deckkraft entwickelt sich erst
mit der Trocknung.

* Arbeiten Sie zligig und nicht
zu lange auf einer Stelle, da
Sie sonst die erste Anstrichla-

/I €Ersten Anstrich mit Rolle oder /I Zweiten Anstrich in die noch _ i i :
Biirste satt auftragen und gleich- mattfeuchte erste Lage auftragen :  gewieder anlosen konnten.
madBig vertreiben. Dabei das Material ~ und wieder gut vertreiben. ~ cececesecceeececcicciciiciccoene :

nicht ganz ausstreichen, sondern
immer etwas an der Flache sitzen
lassen.

Der Materialverbrauch : : CHECKLISTE :
Der Untergrund hat enorm groBen Einfluss auf den Materialverbrauch. WERKZEUG :

eeccccce

< Zur Orientierung sind folgende Beispiele genannt: : ¢ (O Kurzfloor-walze
© >> Trockenbauplatten, mit PRELUDIO grundiert: Art.-Nr. 06011010
: 1. Lage ca. 100 g/m?; 2. Lage ca. 100 g/m? P () Abstreifgitter

>> gut angeschliffene Altanstriche, mit PRELUDIO grundiert: © ¢ (O Lasurbrste

Art.-Nr. 06011030

eeccccce

1. Lage ca. 100 g/m?3; 2. Lage ca. 100 g/m?

eccee
.

>> Raufasertapeten, unbehandelt:
$ 1. Lage ca. 100 g/m?; 2. Lage ca. 100 g/m?

>> Lehm- und Kalkfeinputze, gefilzt:
1. Lage ca. 120 g/m?; 2.Lage ca. 100 g/m?

eeccscccscsccccsccse
eccccccse

. >> Lehm- und Kalkmaschinenputze:
1. Lage ca. 140 g/m?; 2. Lage ca. 120 g/m?
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Diese Technik trifft auf Untergriinde zu, die schwach bis nicht saugend sind. Daher ist zundchst durch einen Probe-
anstrich zu prifen, ob der Untergrund den Streich- und Rollputz tGberhaupt ,annimmt” und sich gut und gleichmaBig
verteilen lasst. Auf die Moglichkeiten der Untergrundpriifung geht die Untergrundfibel im Besonderen ein!

Herkdmmliche Wandfarben lassen i.d.R. keine Saugfdhigkeit mehr zu. Wo moglich, verbessert das Anschleifen die
Haftung des Anstrichs, weil die Oberflache leicht angeraut wird. Wir finden diese Anstriche auf Raufaser- und
Glasfasertapeten, auf Betonflachen und Gipsputzen, auf Reibeputzen und vielen anderen Untergriinden.

Der erste Auftrag mit dem Streich- und Rollputz muss vollstdandig getrocknet sein, bevor die zweite Lage aufge-
bracht werden kann. Dabei ist zu beachten, dass haufiges Nachwalzen oder Nachstreichen der Anstrichlagen manch-
mal den Untergrund wieder freilegt und der Anstrich dadurch glasig wirkt. Es braucht bei solchen Untergriinden ein
.Handchen" bei der Anwendung. Rollen ist auf solchen Untergriinden wesentlich einfacher als streichen!

Erste Lage auftragen und gleich- Erste Lage vollstandig trocknen Zweite Lage in der gleichen
mdBig vertreiben. lassen; trockene Anstrichlagen sind Art und Weise vornehmen wie den
deutlicher heller! ersten.

Der Materialverbrauch
Wie in den Beispielen der Untergriinde gesehen begegnen uns nicht

oder schwach saugende Untergriinde sehr vielfaltig. Auch die Quali- Kurzfloor-Walze
tdt des vormaligen Anstrichstoffs hat einen groBen Einfluss auf den Art.-Nr. 06011010
Verbrauch. Diese verschiedenen Voraussetzungen kann man nicht Abstreifgitter
pauschal erfassen. Lasurbiirste
Raufaser/Glasfaser mit Dispersionsfarbe, angeraut: Art.-Nr.06011030

1. Lage ca. 80 g/m?; 2. Lage ca. 120 g/m?

Reibeputze u.a. mit Dispersionsfarbe, angeraut:
1. Lage ca. 100-120 g/m? 2. Lage ca. 120- 140 g/m

Bitte beachten Sie!
Wir kénnen nicht alle Umstande, nicht alle Untergriinde, nicht alle Qualifikationen bei unseren Angaben zum Material-
verbrauch treffsicher berticksichtigen. Genaue Verbrauchswerte lassen sich nur vor Ort am Objekt ermitteln.
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die feine Putzgrundierung Lehmspachtel fir ganz der Lehmputz zum Ausgleich von der Lehmgrundputz
fir die Lehmfarbe glatte Oberflachen Unebenheiten von 2 bis 5 mm fr Maschine und Hand
PRELUDIO SINFONIA MENO BARITON

der Lehmstreich- und -rollputz der universelle Lehmfeinputz fir der Elektrosmog- die massive Lehmbau-
und fir alle Lehmspachtelputze Schichtstdrken von 1 bis 2 mm Abschirmputz aus Lehm platte in 16 und 22 mm
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